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Opg 1.   

a) Beregn forsøgstiden som skal anvendes til et udmattelsesforsøg  ved 106 og 107 cykler. Belastnings 

hastigheden er 3 Hz?  

b) En cykel tilbagelægger 9000 km og hjulet har en diameter på 700 mm. Beregn hvor mange 

belastningscykler egerne udsættes får? 

c) Det ønskes at eftervise udmattelsesegenskaberne for et cykel egert ved et udmattelsesforsøg. Hvor 

langtid vil det tage at eftervise udmattelseslevetiden hvis belastninghastigheden er 20 Hz på 

forsøgsmaskinen?  

 

 

Opg 2.  

a) Et emne belastes med Smax=400 MPa og Smin=-300 MPa beregn belastningsparametrene Sm, Sa, S 

og R? 

b) Et poleret emne med et tværsnits areal på 44 mm2  med følgende materaleegenskaber: 

 

Sf=300      R=-1      Su=650      f=700  

 

Emnet belastes med en middelbelastning på 10 kN. Hvor stor en belastningsamplitude kan der 

tillades, hvis emnet skal holde til 5*106 cykler og Morrow´s ligning anvendes? 

 

 

Opg 3.  

En plade opsættes i en udmattelsesmaskine. Pladenstværsnit er 20x6mm og længden er 200mm. Pladen er 

fremstillet i 316 og er varmevalset. 

Følgende parametre kan anvendes til Basquin´s ligning ved R=-1 

Su=586      Sy=262     b=-0,139  

 

a) Beregn udmattelseslevetiden for pladen når denne belastes med en amplitude på 8 kN ved R=-1 ? 

b) Beregn udmattelseslevetiden hvis R=0 og belastningsamplituden er 8kN ? 

c) Der bores et hul på 2 mm midt i pladen, hvilken indfyldelse vil dette have på udmattelseslevetiden 

? 

 

 


